
Udtaget dato:

Vare:

Prøvenr:

Udtaget af: 

Udtagnings sted:

Humus: L2

Sigtestørrelse Sigterest Gennemfald Gennemfald %

63,00 0,0 0,0 100,0

31,50 0,0 0,0 100,0

22,40 0,0 0,0 100,0

16,00 0,0 0,0 100,0

11,20 0,0 0,0 100,0

8,00 0,0 0,0 93,0

5,60 0,0 0,0 54,0

4,00 0,0 0,0 18,0

2,00 0,0 0,0 1,7

1,00 0,0 0,0 0,5

0,50 0,0 0,0 0,4

0,25 0,0 0,0 0,1

0,063 0,0 0,0 0,1

Bund: 0,0 0,0

Udvask: 0,0

0,0

Densitet: 2,52 Lette korn <2200 kg/m
3

2,1

Absorption: 2,9 Lette korn <2400 kg/m
3

8,7

Produceret iht. DS/EN 12620 og opfylder standardens FPC krav.

Se endvidere gældende varedeklaration
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Sten 2-8 KL P

Sigteanalyse

100,0100,0100,0100,0100,0
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18,0

1,70,50,40,10,1
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